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LABORATORIO DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS ESPECIALES
INFORME DE ENSAYON® 015-2021-MTC/19.01.EE

SOLICITANTE ' PERUPAINT SAC MUESTRA : Pintura de Trifico
DOMICILIO LEGAL : Jr. Las Maquinarias Mza. V Lote 1 2.1 IDENTIFICACION : Marca PERUPAINT, Color Blance
Parque Industrial - Villa EI Salvador ULTRATRAFIC ACRILICO -
TRAFICO ACRILICO TERMOPLASTICO
PROYECTO : *Pintura para Sefalzacién Vial y LOTE 10847/0521, CODIGO 21-TA02-339
Carreteras MTC" CANTIDAD : 01 galén
REFERENCIA : REC N* 015-2 021-FE-02 PRESENTACION : Envase de metal
FECHA DE RECEPCION  : 02.06.2 021 FECHA DE ENSAYO  : 02 06.2021 al 21.06.2021
RESULTADOS
ENSAYO METODO RESULTADO !
|
|
DENSIDAD A 25 °C (glem?) MiL=—E 13 1,40
VISCOSIDAD a 25° C (KU) MTC -E 1201 87
MATERIA NO VOLATIL (%) MTC - E 1236 £
MATERIA VOLATIL (%) 25,1
T
F TIEMPO DE SECADO MTC -E 1200 .
| (8 mils homedo) a 25° C
MTC =-E 1211 Mo presenta ablandamiento, ampaollamiento
RESISTENCIA AL AGUA (18 Horas) ey
RESISTENCIA A LA ABRASION SECA MTC - E 1230 =
1 |
{Horneado-§ mils himedo) (litros de arena)
FINEZA (Escala Hegman) M=k 30
OBSERVACIONES:

= Muestra proporcionada e dentficada por el solicitante,
- Fecha de Orden de Ensayo: 02.06.2 021.
- Este documento no autoriza el empleo de los materiales analizados; siendo la nterpretacion del mismo de exclusiva responsabilidad del usuaro.
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LABORATORIO DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS ESPECIALES

INFORME DE ENSAYON® 015-2021-MTC/19.01.EE

SOLICITANTE - PERUPAINT SAC. MUESTRA : Pintura de Trafico
DOMICILIO LEGAL : Jr. Las Maquinarias Mza. V Lote 1 Z.1 IDENTIFICACION : Marca PERUPAINT, Color Blanco
Parque Industrial — Villa El Salvador ULTRATRAFIC TTP 115F TIPO i -
BASE SOLVENTE
PROYECTO : *Pintura para Sefalizacitn Vial y LOTE 10671/0421, CODIGO 21-T3-02-339
Carreteras MTC" CANTIDAD : 01 gakbn
REFERENCIA : REC N* 015-2 021-FE-02 PRESENTACION : Envase de metal
FECHA DE RECEPCION  : 02.06.2 021 FECHA DE ENSAYO  : 02062021 al 21.06.2021
RESULTADOS
ENSAYO METODO RESULTADO
DENSIDAD A 25°C (glem?) MTC-E 1203 1,41
VISCOSIDAD a 25°C (KU) s 88
| MATERIA NO VOLATIL (%) MTC - E 1236 15
| MATERIA VOLATIL (%) 24,9
TIEMPO DE SECADO MTC -E 1208 e
(6 mils himedo) a 25° C
MTC-E 1211 Mo presenta ablandamiento, ampellamiento y
RESISTENCIA AL AGUA (18 Horas) pérdida de adhesion
RESISTENCIA A LA ABRASION SECA MTC — E 1230 -
(Horneado-6 mils himedo) (ktros de arena)
FINEZA (Escala Hegman) MTC —E 1204 3,0

OBSERVACIONES:
- Muesira proporcionada e identificada por el solicitante.
.- Fecha de Orden de Ensayo: 02.06.2 021

- Este documents no autoriza el emples de los materiales analizados, siendo la interpretacidn del mismo de exclusiva responsabilidad del usuano.
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LABORATORIO DE LA COORDINACION DE ESTUDIOS ESPECIALES
INFORME DE ENSAYON® 015-2021 - MTC / 19.01.EE

SOLICITANTE : PERUPAINT SAC MUESTRA : Pintura de Trafico
DOMICILIO LEGAL : Jr. Las Maquinarias Mza. V Lote 1 2. IDENTIFICACION : Marca PERUPAINT, Color Blanco
Parque Industrial = Villa El Sabvador ULTRATRAFIC TTP 1852 E -
BASE ACUOSA
PROYECTO : “Pintura para Sefalizacion Vial y CODIGO 21-T4-28-300-B0
Carreteras MTC" FECHA 31052021, LOTE 11017/0521
CANTIDAD : 01 galan
REFERENCIA : REC N® 015-2 021-FE-02 PRESENTACION : Envase de plastico
FECHA DE RECEPCION  : 02062021 FECHA DE ENSAYD  : 02.08 2021 al 21.06.2021
RESULTADOS
ENSAYO METODO RESULTADO
DENSIDAD A 25°C (gler’) MTC - E 1203 150
VISCOSIDAD a 25° C (KU) EEEE T 90
MATERIA NO VOLATIL (%) MTC —E 1236 76,1
| MATERIA VOLATIL (%) 239
TIEMPC DE SECADO MTC —E 1200 i
(& mils himedo) a 25° C |
MTC -E 1211 Mo presenta ablandamiento, ampollamiento y |
RESISTENCLA AL AGUA (18 Horas) pérdida de adhesion
]
RESISTENCIA A LA ABRASION SECA MTC — E 1230 e '
(Horneado-6 mils himedo) (litros de arena)
FINEZA (Escala Hegman) MIC—E1204 30

OBSERVACIONES:

= Muesira proporcionada e identificada por el solicitante

- Fecha de Ovden de Ensayo: 02.06.2 021.

- Este documanto no autonza el empleo de los matenales analizados, siendo la interpretacion del mismo de exclusiva responsabilidad del usuario.
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